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样品名称 
N AM E  OF  S AM P L E  

HDPE 双壁波纹管 

 

委托单位 
C U ST O M E R 

江西汇丰管业有限公司 

 

受检单位 
INS PE C TE D E NT IT Y  

/ 

 

检测类别 
TEST CATEGORY  

委托检测 
 

浙江方圆检测集团股份有限公司  

ZHEJIANG  FANGYUAN  TEST  GROUP  CO.,  LTD.  

国家化学建材质量检验检测中心 

NATIONAL CENTER OF QUALITY INSPECTION FOR CHEMICAL BUILDING MATERIALS  
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样品名称 
Name of Sample 

HDPE 双壁波纹管 检测类别 
Test Category 

委托检测 

型号规格 Model 
等级 Grade 

DN/ID300 SN12.5  

/ 

商标 
Trademark 

惠风 

生产日期 
Date of Manufacture 

/ 
批号或编号 

Serial No. 
/ 

委托单位（客户）名称  
Name of Customer 

江西汇丰管业有限公司 
受检单位 

Inspected Entity 
/ 

联络信息 
Contact Information 

江西省新余市下村工业基

地江西汇丰管业有限公司 

生产单位 
Manufacturer 

江西汇丰管业有限公司 

抽样者 
Sampling Organization 

/ 
抽样基数 

Number of Samples 
/ 

抽样地点 
Sample Location 

/ 
抽样数量 

Number of Sample(s) 

For Inspection 
/ 

抽样日期 
Sampling Date 

/ 
到样数量 

Receiving Number of  

Sample(s)  
4 根（1 米/根） 

送样者 
Sample(s) Deliverer 

江西汇丰管业有限公司 
到样日期 

Receiving Date of 

Sample(s)  
2023 年 06 月 02 日 

判定依据 

Decision Criteria  

GB/T 19472.1-2019 《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯

双壁波纹管材》 

检测依据 
Test Requirements 

GB/T 19472.1-2019 《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯

双壁波纹管材》 

检测项目 
Test Item(s) 

共 8 项，详见报告内页。 

样品描述、状态 
Description and 

Condition of Sample(s)  
样品符合检测要求 

检测日期 
Test Date 

 2023 年 06 月 02 日 检测地点 

Test Location 
下沙检测基地 

至 2023 年 07 月 18 日 

检测结论 
Test Summary 

  依据上述检测依据，对所送样品进行检测，所检项目的检测结果均符合判定

依据要求。 

                            

                            (盖 章) [签章] 

                                        Test Seal 

                                        批准日期：2023 年 07 月 18 日 

                                        Date of Approval            

备注 
Remarks  

/ 

 
批准： 

Approved by  

 
审核： 

Verified by  

 
编制： 

Composed by  
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序号 

Series 

Number 

检测项目 

Test Items 

技术要求 

Requirement 

检测结果 

Test Results 

单项结论 

Item 

Conclusion 

备 注 

Remarks 

1 
外  观 

管材内外壁不准

许有气泡、凹陷、

明显的杂质和不

规则波纹等其他

明显缺陷。管材

的两端应平整并

与轴线垂直，插

口端位于波谷

区。管材波谷区

内外壁应紧密熔

接，不应出现脱

开现象。 

n=2 

Ac=0 

Re=1 

符  合 

n=2 

不合

格数
=0 

符  合 / 

2 
尺寸 

mm 

最小平均内径 ≥294 

n=2 

Ac=0 

Re=1 

295.6～295.7 

n=2 

不合

格数
=0 

符  合 / 

最小层压壁厚 ≥2.0 2.1 

最小内层壁厚 ≥1.7 1.7～1.8 

最小外层壁厚 ≥1.0 1.1 

3 
环  刚  度 

kN/m
2
 

≥12.5 13.60 符  合 / 

4 
冲击性能 TIR 

（0℃、2.5kg、2m） 
≤10% ≤10% 符  合 / 

5 环 柔 性 
管材无破裂，两壁无脱

开，内壁无反向弯曲 
符  合 符  合 / 

6 
烘箱试验 

（110℃，30min） 
无分层、无开裂 符  合 符  合 / 

7 
密   度 

kg/m
3
 

≤1180 1162 符  合 / 

8 
氧化诱导时间 

（200℃） 
≥20 60.4 符  合 / 
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